Приложение № 36 к протоколу
МГС № 50-2016
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ПЕРЕЧЕНЬ 
ТАБЛИЦ СТАНДАРТНЫХ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ
ПРИНЯТЫХ НА 50-м ЗАСЕДАНИИ МГС 

Первым указано государство-разработчик НД
	
	Обозначение НД, 
номер изменения,
	Наименование стандарта, обозначение 
пересматриваемого стандарта
	Присоединившиеся государства

	1. 
	ССД СНГ 305‒2016
RU.1.040-2016
	Плотность и термическое расширение жидких сплавов системы натрий-свинец в диапазоне температур от линии ликвидуса до 1000 К и в интервале концентраций 2,5...21 ат. % Pb 
	RU AM BY GE KG UZ UA 

	2. 
	ССД СНГ 306‒2016
RU.3.041-2016
	Сегнетомагнетики на основе бинарной системы BiFeO3- PbFe1/2Nb1/2O3. Диэлектрические, пьезоэлектрические и упругие характеристики при комнатной температуре 
	RU AM BY GE KG UZ UA 

	3. 
	ССД СНГ 307‒2016
RU.3.033-2016
	Сегнетомягкие керамики на основе многокомпонентной системы 
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. Диэлектрические, пьезоэлектрические и упругие характристики при комнатной температуре 
	RU AM BY GE KG UZ UA 

	4. 
	ССД СНГ 308‒2016
RU.3.034-2016
	Теплопроводность оптических прозрачных материалов La2S3, Gd2S3,  Dy2S3, La2Te3, Pr2Te3 в диапазоне температур 80-400 K 
	RU AM BY GE KG UZ UA 

	5. 
	ССД СНГ 310‒2016
RU.3.035-2016
	Вода. Коэффициент теплопроводности при температурах 0...900°С и давлениях от соответствующих разреженному газу до 1000 МПа (рекомендации МАСВП 2011 года)
	RU AM BY GE KG UZ

	6. 
	ССД СНГ 311‒2016
RU.3.036-2016
	Водород нормальный. Теплофизические свойства при температурах до 1000 К и давлениях до 100 МПа 
	RU AM BY GE KG UZ

	7. 
	ССД СНГ 312‒2016
RU.3.037-2016
	Диоксид углерода жидкий и газообразный. Теплофизические свойства при температура до 1100 К и давлениях до 100 МПа 
	RU AM BY GE KG UZ UA 

	8. 
	ССД СНГ 313‒2016
RU.3.038-2016
	Радионуклиды 229Th, 230Th, 231Th, 232Th, 233Th, 234Th. Энергия, абсолютная вероятность эмиссии альфа-, бета-, гамма- и характеристического рентгеновского излучений и период полураспада 
	RU AM BY GE KG UZ UA 

	9. 
	ССД СНГ 314‒2016
RU.3.039-2016
	Фундаментальные физические константы 
	RU AM BY GE KG UZ
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Приложение № 11 к протоколу НТКС № 52-2016

_1541937248.unknown

